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КНИГИ, КОТОРЫХ ДАВНО ЖДАЛИ 

 

Самченко С. В. Формирование и генезис структуры цементного камня [Электрон-
ный ресурс]: монография, Самченко С. В. – Электрон, текстовые данные. – М.: Мос-
ковский государственный строительный университет. Ай Пи Эр Медиа. ЭБС АСВ, 
2016. – 284 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49874. 

Рассматриваются процессы, образования и морфологии кристаллогидратов в цемент-
ном камне, влияние различных факторов на формирование морфологических форм кри-
сталлов эттрингита. Показано влияние морфологии эттрингита на физико-механические и 
деформационные свойства цементного камня и роль эттрингита в формировании и генезисе 
микроструктуры цементов в различных условиях службы. 

Монография предназначена для инженерно-технических и научных работников пред-
приятий цементной промышленности и строительных организаций. Может служить учебным 
пособием для студентов, аспирантов, обучающихся по специальностям химическая техноло-
гия вяжущих материалов и технология строительных материалов. 

 
 
 

НОВЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
РХТУ им. Д. И. Менделеева – Чан Конг Кхань «Нестехиометрия и люминосцентные 

свойства кристаллического селенида цинка» (канд. хим. наук). 
Научная новизна результатов работы состоит в установлении механизма дефектооб-

разования в номинально чистых и легированных кристаллах s-ZnSe, практическая значи-
мость работы заключается в разработке методики определения концентрации сверхстехио-
метрического селена в нестехиометрических кристаллических препаратах селенида цинка 
со структурой сфалерита. 

 
Томский политехнический университет – Черных Т. Н. «Физико-химические законо-

мерности получения энергоэффективных магнезиальных вяжущих веществ с улучшен-
ными характеристиками и материалов на их основе» (д-р техн. наук). 

Установлены физико-химические закономерности получения качественных магнези-
альных вяжущих веществ из магнезиальных горных пород при интенсификации процесса 
обжига и получения материалов на их основе. 

Теоретическая значимость работы заключается в развитии представлений процессов 
термообработки магнезиальных пород, в установлении закономерностей влияния химиче-
ского  и механического способов интенсификации на процесс термического разложения маг-
незиального сырья и формирования фазового состава порошков магнезиальных вяжущих. 
Практическое значение результатов работы состоит в разработке энергосберегающей тех-
нологии качественных магнезиальных вяжущих, позволяющих снизить температуру обжига 
для различного вида магнезиального сырья. 

 
БГТУ им. В. Г. Шухова – Соколенко И. В. «Стеклокомпозит, армированный гидроси-

ликатными нанотрубками, для комплексной радиационной защиты» (канд. техн. наук). 
Разработаны теоретические основы получения радиационно-защитного композицион-

ного материала с использованием в качестве матрицы свинецборосиликатного стекла, а в 
качестве армирующего наполнителя – нанотрубчатого хризотила в количестве до 20 мас. %. 
Для повышения радиационно-защитных характеристик возможно дополнительное модифи-
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